Тема заняття: «Матеріалознавство».

Мета заняття: ознайомити з класифікацією та властивостями волокнистих матеріалів, вивчити основні переплетення тканин, навчити правильно підбирати тканину та нитки для ручної вишивки ; 
розвивати логічне мислення, увагу;

виховувати культуру праці, працелюбність, інтерес до обраної професії, повагу до народного мистецтва .

Тип заняття: комбіноване.
Використана література:

1.   Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]. – 

     К.: Вища шк., 2004. – С.  33 - 37.   

2.  Радкевич  В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: Підручник/ За ред. Н.Г. Ничкало. – 

    К.: Вища шк., 1997. – §1.  С. 18 – 20. 

Орієнтовний план проведення заняття

1. Організаційна частина (3 хв)

2. Повідомлення теми, мети і завдань заняття (2 хв)

3. Вивчення нового матеріалу (22 хв)
4. Практична робота студентів на занятті (лабораторне завдання) (40 хв)
5. Систематизація знань здобутих на занятті ( 8 хв)

6. Підведення підсумків заняття (5 хв)

                                                                               Всього: 80 хв 

Хід заняття

1. Організаційна частина

- взаємне вітання викладача та студентів;

- доповідь старости про наявність студентів на занятті;

- реєстрація відсутніх в журналі академгрупи;

             - перевірка готовності студентів до заняття. 

2. Повідомлення теми, мети і завдань заняття

Сьогодні наше заняття присвячене матеріалознавству, тобто ми ознайомимось із властивостями текстильних матеріалів, вивчимо класифікацію волокон, основні переплетення тканин, а також виконаємо лабораторну роботу, в ході якої ви навчитеся визначати походження волокон та склад тканини.

3. Вивчення нового матеріалу
Класифікація волокнистих матеріалів
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[image: image1] Бавовна – волокно, яке росте на поверхні насінин рослини бавовника. Відомо багато видів бавовника, але головне промислове значення мають два види:
· бавовник тонковолокнистий,

· бавовник середньоволокнистий.
Після цвітіння на кущах бавовника утворюються плоди – коробочки. Після дозрівання коробочки розкриваються і їх збирають вручну або машинним способом, потім очищують і пресують у кіпи. Кіпи відправляють на прядильні підприємства для подальшої переробки.
     Тканини, які виробляють з цього волокна легко фарбуються в різні кольори і підлягають різній обробці. За хімічним складом бавовна – це чиста целюлоза.
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    До волокон рослинного походження належать і луб’яні волокна, які містяться в стеблах і листках таких рослин як льон та конопля.
    Різновиди льону:

· льон довгунець, з якого виробляють волокна,

· льон кудряш.

Для виготовлення волокна використовують стебла рослини льону довгунця. 
До натуральних волокон тваринного походження належать шерстяні та шовкові.

     Шерстяні волокна отримують з настриженого волосяного покриву тварин. Шерстяні волокна різних тварин мають різні якості та властивості. За хімічним складом шерсть – білкова речовина кератин.
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 Шовкові волокна одержують із коконів метелика тутового шовкопряда. Оболонка кокона складається з 40-45 шарів тоненького шовкового волокна. Процес отримання шовкової нитки доволі складний:

· кокони обробляють гарячою парою і сушать,

· занурюють у басейн з гарячою водою,

· обробляють парою з холодним луговим розчином,

· отримують тоненькі ниточки, які складають кілька разів (від 8 до 15) і скручують в одну.

     Процес виготовлення тканин складається з 

· прядіння,
· ткацтва,

· оздоблення.

    Тканина складається з основи – поздовжніх ниток, паралельних краям (кромці), та піткання (утка) – поперечних ниток. Нитки основи міцніші від ниток утка, тому під час розкроювання виробу уважно стежать за тим, щоб довжина деталей співпадала з нитками основи тканини.

     Рисунок, створений на тканині чергуванням ниток основи та піткання через 1,2 і більше ниток, називають переплетенням. 

До основних переплетень належать:

а) полотняне – нитки основи і піткання по черзі переплітають одна одну, 

б) саржеве – утворює на поверхні ряд діагональних смужок (рубчиків), які ідуть під кутом 45º до основи тканини,

в) сатинове – утворюється нитками піткання, що перекривають кілька ниток основи, 

г) атласне – є виворотною стороною сатинового переплетення.
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     Тканини з полотняним переплетенням найзручніші для вишивання лічильними та ажурними швами. Для вишивки за вільним контуром придатні усі тканини, які мають рівну однотонну поверхню.
     Нитки (пряжа)  - скручені волокна. Будь-яка нитка складається з кількох ниток-вкруток, скручених разом в одну. Чим більша кількість ниток-вкруток, тим міцніша нитка. Міцні нитки називають мерсеризованими.  А нитки з поступовим переходом одного кольору, відтінку, тону в інший по всій довжині називають меланжевими.

Для вишивання використовують нитки:

· муліне, виготовлені з бавовни,

· акріл – шерстяні (штучні),

· шовкові – натуральні і штучні,

· металеві (люрекс) – використовують у золотному шитві.    

4. Лабораторне завдання: визначення властивостей волокон різного походження.

Навчальна мета: навчити визначити волокна рослинного, тваринного та штучного походження.
Лабораторна робота

а) визначення властивостей волокон рослинного походження (лляних, бавовняних);

б) визначення властивостей волокон тваринного походження (вовняних);

в) визначення властивостей волокон штучного походження (капрон).

Контрольні запитання до теми «Матеріалознавство»

1. На які основні групи поділяються волокна?  
2. З  яких рослин виготовляють натуральні волокна?

3. Опишіть процес створення натуральної шовкової нитки.
4. З яких етапів складається процес виготовлення тканин?

5. Що таке переплетення?  Назвіть основні види переплетень.
6. Яким чином  утворюється полотняне переплетення?
7. На яких тканинах найзручніше виконувати лічильні техніки?
8. Що таке пряжа?

9. Які нитки ми називаємо мерсеризованими?

10. Як виглядають меланжеві нитки?

11. З чого виготовляють нитки муліне?
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